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RECURSOS MINERAIS DE MINAS GERAIS — ROCHAS INDUSTRIAIS

1. ASPECTOS GERAIS

Segundo Bates (1994), rochas, minerais e outras substancias que ocorrem
naturalmente e que tem importancia econémica integram o conjunto denominado por
Minerais Industriais. Nao fazem parte deste grupo minerais metalicos, combustiveis e
material gemoldgico. Para Perez (2001), os minerais e rochas que integram o conjunto
identificado como dos Minerais e Rochas Industriais (MRI) constituem bens representados
por “materiais naturais” (e, ocasionalmente, residuos da indUstria ou da construcao) que sao
empregados na atividade humana, nao para obter metais ou energia, mas pelas suas
propriedades fisicas, quimicas ou ornamentais, manifestas no mineral ou rocha tal qual séo
extraidas ou apds uma transformacao nao metallrgica.

Em tempos recentes, esses bens tornaram-se imprescindiveis para a produgdo de
inUmeros produtos, sem os quais a existéncia humana estaria comprometida. Entre eles,
podem ser destacados os quimicos e farmacéuticos, os fertilizantes, os componentes
eletronicos, os materiais abrasivos e a fibra 6tica, por exemplo. Dentre os MRIs mais
utilizados nos processos industriais, responsaveis pela producdo de materiais como os
destacados acima, encontram-se as argilas, o gesso, os fosfatos, o talco, os sais minerais, a
bauxita, bem como rochas tais como os granitos, os calcarios, o0s marmores e os quartzitos.
A seguir, serao considerados alguns destes bens, aqui representados pelas seguintes rochas:
serpentinitos, esteatitos, ardosias e filitos.

Costa A.G. & Campello M.S.
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2. OS SERPENTINITOS E ESTEATITOS

Serpentinitos e esteatitos sao rochas que tem uma origem comum, pois todas derivam
de rochas ultrabasicas ultramaéficas, que sdo conhecidas como dunitos, peridotitos e
piroxenitos. Estas Ultimas sdo rochas formadas predominantemente por minerais tais como
olivinas e piroxénios e resultam da cristalizacao de magmas ricos em ferro e magnésio, que
tem o manto como local de origem e as crostas como locais de cristalizacdo. As formagdes
dos serpentinitos e dos esteatitos acontecem em seguida a essas cristalizagbes, mas em
ambientes e condicdes muito diferentes.

No caso dos serpentinito, o processo de formacao recebe o nome de serpentinizagdo
e ocorre nas crostas localizadas acima do manto da terra, continentais e oceanicas, mas
principalmente nas ultimas e envolvendo sempre a alteragdo de rochas peridotiticas e
piroxenitos expostos ou que se encontram no interior das mesmas. Considerando a
composicao das crostas oceanicas, em boa parte formadas por rochas com olivinas e
piroxénios, se explica o porque do maior volume de serpentinitos nas mesmas, quando
comparado com aquele presente nas crostas continentais.

De qualquer modo, a serpentinizacdo decorre do contato destas rochas com fluidos,
em especial com a agua. Nestas condi¢Ges de baixas temperaturas, peridotitos com maior
conteddo em olivina sao serpentinizados e minerais tais como serpentina [MgzSi>Os(OH)4] e
brucita [Mg,Fe (OH)] sdo formados. Se, por outro lado, o conteddo for maior em piroxénios,
a serpentinizacao ocorre, mas com formacao de serpentina e talco [MgsSisO10(OH)2]. As
reacdes podem ser complexas e outros minerais, se presentes, podem reagir e levar a
formacdo de mais serpentina, como é o caso da hidratacdo do diopsidio, que é um piroxénio
calcico. Por sua vez, esta reacao libera silica que, em presenca de agua, pode reagir com a
brucita e formar mais serpentina.

Do grupo da serpentina, fazem parte a lizardita, a crisotila e a antigorita, sendo essa
Ultima a fase de temperatura mais alta. Outros minerais, tais como cloritas, clino e
ortopiroxénios, anfibolios, carbonatos, espinélios e mesmo olivinas poderdo estar presentes,
mas nestes casos devem ser entendidos como produtos de transformagdes metamorficas
dos serpentinitos. Assim, com base nos conteldos destes minerais, podemos, por exemplo,
separar serpentinitos de regides de Minas Gerais, daqueles da regidao de Val Malenco, na
Italia, pois enquanto os primeiros apresentam associagdo metamoérfica de baixa temperatura
(facies xisto verde baixo), com presenca de serpentina, talco, cloritas e anfibolios, os ultimos
apresentam antigorita, clorita, diopsidio e olivina (Figura 01).

Uma vez formados os serpentinitos e considerando a presenca destes, mas em crostas
continentais, serdo maiores as possibilidades de transformagdes dos mesmos. Essas
possibilidades se justificam pois, nas crostas continentais, os conteldos mineralégico e
quimico das rochas, em contato ou encaixantes dos serpentinitos, séo muito diferentes,
quando comparados com os das crostas oceanicas que, por sua vez, sao muito préximos
aos dos serpentinitos. Dentre as transformagdes possiveis, se encontra aquela responsavel
pela formacao de esteatitos, também identificada como esteatizacao.

Costa A.G. & Campello M.S.
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Figura 1. Minerais tipicos de serpentinitos. a) Fotomicrografia de serpentinito da regido de Val Malenco,
Italia, com paragénese contendo olivina; b) Fotomicrografia de serpentinito da regido central de Minas
Gerais com paragénese formada essencialmente por serpentina.

Nesse processo, serao importantes as transferéncias ou movimentacdes de elementos
das rochas crustais, como a da silica, em direcdo aos corpos ultramaficos previamente
transformados em serpentinitos. Em presenca de fluidos, esta movimentagdo, também
entendida como metassomatica, acontece envolvendo serpentinitos, que sdo assim
transformados. Se a transformacao ocorre sob condi¢des de facies xisto verde e em presenca
de CO,, isto pode levar a formacgéao de talco e consequentemente a formacao dos esteatitos,
também conhecidos como pedra-sabao (soapstone). Nesse processo envolvendo trocas,
rochas chamadas blackwalls sao frequentes e podem representar o extremo da "digestao”
sofrida pelos serpentinitos. Elas se encontram entre a encaixante crustal e o serpentinito
transformado em esteatito e normalmente sdao constituidas por mais 90% de clorita. O
mineral talco também pode se formar por desidratacao de serpentina em presenca de silica,
mas em condi¢des de metamorfismo da facies anfibolito médio. Assim, esta poderia ser uma
outra possibilidade de se explicar os esteatitos, mas em condi¢cdes de metamorfismo de
médio grau.

Em resumo, pode-se considerar que a atuacao de processos aloquimicos envolvendo
rochas ultrabasicas e ultramaficas, tais como dunitos e peridotitos, resultam em
modificacbes quimicas e alteracbes mineraldgicas com substituicao de olivinas e piroxénios
primarios por serpentinas, anfibolios, cloritas e carbonato. Com o predominio das
serpentinas, a rocha resultante dessas alteragdes passa a ser denominada serpentinito. Sob
condi¢des de temperatura em elevagdo e em presenga de silica, esses serpentinitos sao
transformados em esteatitos (pedra-sabdo), a partir da reacao da serpentina com a silica,
que resulta na formagao do talco e liberagdo de H>O, como mostrado na reacao abaixo.

Mge[Si401o(OH)3] + 4Si0; - 2M93[Si401o(OH)z] + 2H,0

antigorita talco

Levando-se em conta a presenca, nos serpentinitos ou esteatitos, de minerais, tais
como o talco, a clorita, anfibélios, olivinas e carbonatos, pode-se observar modificacdes
cromaticas importantes. Enquanto nos serpentinitos a predominancia é pela coloracao
verde, mais clara ou escura, nos esteatitos a mesma pode variar entre tons de cinza e de
verde, até os esbranquicados. Quando essa rocha contém quase somente talco, recebe a
denominacao de pedra-talco e destina-se ao setor estatuario.

Costa A.G. & Campello M.S.
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2.1. Localizacdo das mais importantes areas de extracdo de
serpentinitos e esteatitos em Minas Gerais

No Brasil, as mais importantes areas de extracdo de serpentinitos localizam-se no
estado de Minas Gerais. Com relacdo aos esteatitos, ndao se tem registros de areas de
importancia ou expressao fora do estado.

Em Minas Gerais (Figura 2, Tabela 1), as principais areas de ocorréncia e extracdo de
serpentinitos encontram-se associadas, tectonicamente ou ndao, com rochas metamorficas,
normalmente quartzo-feldspaticas e com idades variando entre o arqueano e o
mesoproterozoico. Estdo localizadas nos municipios de Nova Lima (Viriato — 20°06'59,2"S /
43°52'43,8"W), Ouro Branco (Alto da Varginha — 20°36'25,81"S / 43°41'34,19"W), Catas Altas
(20°02'31,8"S / 43°26'41,7"W), Santa Barbara (20°01'45,1"S / 43°27'43,6"W) e Piranga (Figura
3).
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Figura 2. Principais ocorréncias de rochas industriais no estado de Minas Gerais. A numeracao se refere aos
itens da Tabela 1. Mapa geoldgico modificado de Pinto & Silva 2014.

Tabela 1. Principais ocorréncias de rochas industriais no estado de Minas Gerais

SUBSTANCIA CLASSES UTILITARIA  TOPONIMIA MUNICiPIO i Longitude

1 Ardésia Pisos, bancadas e Distrito de S&o José Felixlandia -18,586 -45,0587
revestimentos

2 Ardésia HESEIEIIERERE Distrito de Sdo José Felixlandia 18,5897  -45,0922
revestimentos

3 Ardésia Pisos, bancadas e Distrito de Pompéu Pompéu 19,1765  -44,7079
revestimentos

4 Ardosia Pisos, .bancadas € Distrito de Anguereta Curvelo -19,2264 -44,63
revestimentos

5 Ardosia Pisos, .bancadas € Distrito de Papagaios Papagaios -19,3501 -44,5824
revestimentos

6 Arddsia Pisos, 'bancadas € Distrito de Papagaios Papagaios -19,2858 -44,6287
revestimentos

Costa A.G. & Campello M.S.
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Figura 3. Mapa com a localizagdo de ocorréncias e extracdes para serpentinitos e esteatitos em Minas Gerais.
Fonte: Mapa geoldgico modificado de Pinto & Silva 2014.

Pisos, bancadas e

Ardésia . Distrito de Papagaios Papagaios -19,4779 -44,7882
revestimentos
Arddsia Pisos, .bancadas € Distrito de Papagaios Papagaios -19,4771 -44,7918
revestimentos
Filito IndUstria ceramica Eiltj::;zi%de de Onca de Onga do Pitangui ~ -19,6796 -44,7255
Filito Industria ceramica Distrito sede de Bambui Bambuf -20,1345 -46,0714
Filito IndUstria ceramica Distrito sede de Igarapé Igarapé -20,1009 -44,3202
Filito Industria ceramica Distrito sede de Igarapé Igarapé -20,0995 -44,3146
Filito IndUstria ceramica Distrito de Bagado Itabirito -20,3751 -43,9058
Filito Industria ceramica Distrito sede de Carandai Carandai -20,9888 -43,9584
Serpentinito Siderurgia, Agregados Distrito sede de Nova Lima Nova Lima -20,1159 -43,8789
Serpentinito Siderurgia, Agregados Distrito sede de Catas Altas Catas Altas -20,042 -43,4449
Serpentinito Siderurgia, Agregados Distrito de Brumal Santa Barbara -20,0291 -43,4621
PedraSabso ~ oculturas Elementos - Distrito sede de Cristiano Cristiano Otoni ~ -20,8391  -43,8391
Decorativos, Utensilios Otoni
Pedra Sabso Escultur.as, Elementlgs Distrito de Santa Rita de Ouro Ouro Preto 20,5385 43,5447
Decorativos, Utensilios Preto
PedraSabjo  Loculturas Elementos i e Claudio Manuel  Mariana 202364 -43,2364
_ Decorativos, Utensilios ) )
]
43°WV

.

i 4
: 3
Dias de Minas Minerais do Bras

--‘\‘.
il LTDA

! 5 ,:"' PedreiEWMﬁélemix Mineié?a‘o Joaspe
£ Bt e
Pedf’gira Um Valemix.Minerago Joaspe x. Catas Nta‘S
N = g
o R 8

IR

Legenda

%  Pedra Sab&o

Serpentinito

Sede municipal
Ferrovia

Rodovia
Supergrupo Minas,
Grupo Itabira
Municipio produtor

| \ 1

A

N

Ja as principais ocorréncias e areas de extracao de esteatitos, igualmente associadas
com rochas quartzo-feldspaticas muito antigas, encontram-se em areas nos municipios de
Ouro Preto (Santa Rita de Ouro Preto: 20°34'12,27"S / 43°29'0,25"W; 20°32'18,8"S /
43°32'41,1"W,; 20°34'16,47S / 43°28'37,46"W), Congonhas do Campo (20°30°39,8"S /
43°50'20,7"W) e Mariana (Cachoeira do Brumado: 20°23'05,42"S / 43°14'10,12"W) (Figura 3).
No municipio de Mariana, podem também ser mencionadas areas em Mainart e Furquim,
assim como uma antiga area localizada na BR 262, no trevo para Acaiaca (20°23'45,44"S /

Costa A.G. & Campello M.S.
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43°08'44,02W). Sem muita expressao, pode ser mencionada area no municipio de Santa
Barbara do Tugurio.

Para além das areas ja citadas, Fonseca (2011, p. 16) traz a localizacdo e outras
informacdes sobre a presenca de rochas de composicao ultrabasica/ultramafica na regido
central de Minas Gerais. Com referéncia a apenas uma area de extracao na regidao de Lamim,
sdo indicadas e descritas rochas aflorando nos municipios de Rio Manso, Ouro Preto
(Amarantina), Queluzito, Lamim e Lagoa Dourada.

Vistas de areas de extracao para serpentinitos e esteatitos em Minas Gerais encontram
representadas nas figuras 4 e 5, respectivamente.

Figura 4. Representacdo de diferentes areas ou frentes de lavra para rochas serpentiniticas em Minas Gerais.
a) e c) Catas Altas; b) Piranga; d) Viriato; (Imagens: A. Gilberto Costa).

it o

Figura 5. Frente de lavra para esteatito em uma area de extracdo localizada no distrito de Santa Rita de Ouro
Preto (Imagem: A. Gilberto Costa).

Costa A.G. & Campello M.S.
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2.2. AplicacOes para serpentinitos

Dentre as possiveis aplicagdes para as rochas serpentiniticas, destaca-se a de material
fundente na industria siderdrgica. Nesse caso, o material é utilizado no processo de
sinterizagdo ou diretamente aplicado nos altos fornos. Nesse processo, a rocha é
inicialmente britada e, apds processo de peneiramento, ela € moida para entéo ser utilizada.
Por conta do seu conteido em MgO, o material serpentinitico empregado contribui para a
fluidez da escoria que € gerada neste processo siderurgico.

Em Minas Gerais, houve uma tentativa envolvendo a producao de chapas para
aplicacdo do serpentinito, enquanto material de revestimento e ornamental. Nesse caso,
foram extraidos blocos, que posteriormente passaram por desdobramentos em chapas com
a utilizacdo de cabos de aco. Essa iniciativa, ocorrida nos anos 90 do século passado, foi
colocada em pratica pela empresa Pedras Congonhas e o material foi colocado no mercado
com a denominacao de Verde Boiadeiro. Caracteristicas estruturais para o serpentinito em
questdo (muito fraturado), resultando em baixo aproveitamento, possivelmente
contribuiram para o insucesso da sua producao, assim como a concorréncia de produtos
importados (granito verde Rajasthan, granito verde Alpi, verde Guatemala etc.).

Outra possibilidade de aplicacao para serpentinitos tem a ver com a correcao de solos.
Por conta de suas composi¢des de carater ultrabasico, eles tém sido utilizados com maior
frequéncia na chamada calagem de solos, que busca a corre¢do da acidez dos mesmos, em
substituicdo a outros materiais considerados convencionais. Esta possibilidade se justifica
principalmente por conta dos conteddos em Fe, Mg e Ca encontrados nos serpentinitos. Em
algumas areas com extracao desses materiais, essa aplicacdo também contribui para a
reducdo de rejeitos e aproveitamento de material estéril, com contribuicdo importante na
reducdo de impactos ambientais associados com esta atividade.

Outros tipos de aplicacbes para serpentinitos tem a ver com a producao de brita e
agregados para a industria da construcao civil e, nesses casos, deve ser levada em conta a
composicao quimica dos mesmos. Serpentinitos que ndo se prestam para a indUstria
siderurgica, por conterem baixos teores de Mg e altos de silica, sdo os empregados com
esta finalidade.

2.3. AplicacOes para esteatitos

Historicamente, esteatitos, e em menor volume serpentinitos, foram utilizados em
Minas Gerais na producao de pecas de revestimento e na arte escultdrica. Sdo inUmeros os
exemplos destes usos em antigas constru¢cdes e monumentos mineiros dos séculos XVIII e
XIX. Por conta da frequéncia com que esteatitos, ou a pedra-sabao, foram utilizados, os
mesmos ficaram conhecidos com a “pedra de minas” e, dentre estas aplicacbes, merece
destaque o conjunto escultério formado por doze profetas esculpidos por Aleijadinho e que
se encontram expostos no adro do Santuario do Bom Jesus de Congonhas (Figura 6).

No século XX, os registros mais antigos para a pesquisa sobre esteatitos e, em especial,
sobre o talco, assim como concessdes de lavra, remontam os anos 1949. Desde entao, tem-
se registros e informacdes mais concretas sobre aplicacbes para os esteatitos, que nao

Costa A.G. & Campello M.S.
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aquelas relacionadas com a producao de arte escultéria. Atualmente, assim como no
passado, grande parte dos esteatitos extraidos em Minas Gerais destina-se ao mercado
interno e é utilizada para a confeccao de diferentes itens de uso doméstico e decorativos.
Considerando demandas surgidas mais recentemente, tem-se parte ainda pequena da
producao destinada a confeccao de placas e outros itens que compdem lareiras, que sao
exportadas para os mercados europeu e americano. Nesse caso, esta aplicacdo justifica-se
pelo carater dos esteatitos no que diz respeito a conducao de calor.

Figura 6. Conjunto escultério exposto no adro do santuario do Bom Jesus em Congonhas, Minas Gerais. As
imagens foram esculpidas em pedra sabao no atelié do mestre Aleijadinho, nos primeiros anos do século XIX
(Fotografia: A. Gilberto Costa).

Com relagdo a estas aplicagdes envolvendo o esteatito, as mesmas podem ser divididas
em dois grandes grupos. O primeiro segue uma escala industrial e visa atender a producao
de pecas destinadas a montagem, principalmente, de lareiras ou, em menor volume, ao
revestimento de paredes e producdo de bancadas. Para tanto sdo extraidos blocos que,
posteriormente, sdo desdobrados em chapas.

Ainda neste grupo, podem ser consideradas as atividades de lavra envolvendo a
extracdo do talco e o aproveitamento de rejeitos, destinados a atender demandas das
indUstrias quimica e farmacéutica. No caso dos esteatitos com altos conteidos em talco,
observados os requisitos em termos de tipos e conteldos mineralégicos, bem como as
composi¢cbes quimicas dos tipos envolvidos, estes podem ser lavrados visando o
atendimento a diferentes setores da industria como, por exemplo, o das tintas, dos
cosméticos, da ceramica e dos fertilizantes. Em algumas das areas de extracao existem
iniciativas de pesquisa visando ampliar a aplicacdo desses residuos na produgdo de
argamassas e material ceramico.

Do conjunto de areas observadas e que se prestam ao tipo de extracao envolvendo a
producdo de blocos, a area do Distrito de Cachoeira do Brumado (20°23'05,42"S /
43°14'10,12"W), no municipio de Mariana, pode ser considerada um bom exemplo.

O segundo grupo esta relacionado a um tipo de lavra voltado para o atendimento de
demandas da producdo artesanal de utensilios domésticos, arte escultéria, adornos etc.
(Figura 7). Nesse tipo de lavra, o processo ndao € mecanizado e envolve a cata ou escolha
manual de pegas apds o desmonte, quase sempre manual, de matacdes ou blocos. Muito
raramente, este tipo de atividade envolve algum aproveitamento de rejeitos gerados pela

Costa A.G. & Campello M.S.
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extracao de blocos. Um bom exemplo deste tipo de lavra era praticado em area localizada
na entrada da cidade de Congonhas (Figura 8).

Seja com relagdo a producao de chapas ou de material moido, bem como de pecgas
destinadas a produgdes artesanais ou os produtos acabados propriamente ditos, o estado
de Minas Gerais € o grande e Unico produtor nacional, atendendo tanto ao mercado interno,

quanto ao externo.
“Sii‘&”
& B2 124
>

Figura 7. Imagem de uma antiga unidade de producéo artesanal da regido de Cachoeira do Campo, distrito
de Ouro Preto. Nesta unidade, assim como em outras, pequenos blocos obtidos em processo nado industrial
sdo transformados em diversos objetos. (Imagem: A. Gilberto Costa).

Figura 8. Area de extracdo artesanal de esteatito, localizada no municipio de Congonhas
(20°30'39,8"S / 43°50'20,7"W. (Imagem: A. Gilberto Costa).

Costa A.G. & Campello M.S.
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3. AS ARDOSIAS

Cientificamente, as ardosias sao classificadas como rochas metamorficas de grau muito
baixo até baixo, possuindo fissilidade muito bem desenvolvida paralela aos planos de
foliacdo, denominada como clivagem ardosiana. Nesse caso, a clivagem ardosiana refere-se
a uma variedade de foliacOes, tipicas de rochas metamorficas de baixo grau, de granulacao
fina, dada pela orientacdo preferencial continua e homogénea dos graos minerais,
especialmente os minerais micaceos, resultando numa textura plana visivel no microscopio
petrografico.

Buscando viabilizar a presenca no mercado de outros materiais, entendidos como
sedimentares, mas com propriedades muito préximas das arddsias metamorficas, foi
proposta pela comunidade europeia a identificagdo destes materiais como sendo ardosias
sedimentares.

Ao contrario das primeiras, que sdo facilmente divididas em folhas finas ao longo de
um plano de clivagem resultante da xistosidade, normalmente obliqua ao acamamento e
decorrente de deformacdo tectdnica associada com metamorfismo de baixo grau, as
sedimentares (Figura 9) dividem-se ao longo dos planos de acamamento relacionados a
deposicao original da rocha.

Figura 9. Lajotas de arddsia cinza esquadrejadas na prépria frente de lavra, regido da Provincia de Ardosia
de Minas Gerais. Fonte: Chiodi & Chiodi (2014).
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3.1. Definicao

As arddsias metamorficas tém granulacao fina, sédo folheadas e apresentam forte
orientagdo de minerais prismaticos e tabulares, resultando em superficies planas e
favorecendo a “clivagem ardosiana”. Resultantes de processos metamorficos regionais de
baixo grau, estas arddsias possuem seus protolitos relacionados aos folhelhos e argilitos.

A maioria das ardosias apresenta coloragdo variando entre tonalidades que vao do
cinza claro ao cinza escuro (Figura 9). As ardosias podem ainda apresentar tonalidades de
verde, vermelho, marrom e preto, todas em funcdo das proporgdes de oxidos, sulfetos e
material organico presentes (Figura 10). Normalmente sdo homogéneas e mostram fei¢do
macroscdpica afanitica. Sua dureza é média e a densidade é de 2,7 g/cm?3, sendo constituidas
por micas, quartzo e minerais acessorios.

Figura 10. Exemplos de variagdes cromaticas das ardédsias produzidas na regido de Papagaios, Minas Gerais.
a) Ferrugem; b) Cinza; c) Negra/grafite; d) Preta. Fonte: LabtecRochas — CPMTC/IGC/UFMG.
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3.2. Composicao das arddsias

As ardosias, em sua maioria, sao constituidas por argilominerais e micas, cujos
conteddos podem variar conforme o grau metamorfico ao qual foram submetidas. Com o
aumento de temperatura e pressao, os argilominerais transformam-se em micas. As ardosias
podem conter ainda quantidades significativas de quartzo e pequenas quantidades de
feldspatos, calcita, pirita e hematita, dentre outros minerais acessorios.

3.3. Aplicacdes das arddsias

As ardosias apresentam aplicagdes diversas, sendo a de material de revestimento a
mais recorrente. Ainda que de forma inadequada, as mesmas ainda sdo muito empregadas
nos revestimentos de pisos e fachadas de estruturas edificadas, sob a forma de ladrilhos de
tamanhos e espessuras diversas. Revestimentos internos e externos de paredes, telhados,
degraus, pingadeiros e rodapés, constituem as outras formas de aplicagdo (Figura 11). As
ardodsias sao também aplicadas na producao de mesas de sinuca, bancadas e quadros-
negros (lousas escolares).

Figura 11. Exemplos de aplicacdo das arddsias em bancadas, pias, bancos de praca e muros. Fonte:
Modificada de Chiodi & Chiodi (2014).

3.4. Localizacao das ardosias em Minas Gerais

De acordo com Chiodi & Chiodi (2014), a Provincia de Arddsia de Minas Gerais (PAMG)
encontra-se inserida na Regido Central do estado, envolvendo os municipios de Papagaios,
Curvelo, Pompéu, Paraopeba, Caetandpolis, Felixlandia, Leandro Ferreira, Martinho Campos
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e Pitangui (Figura 2 e 12, Tabela 2). A area abrange cerca de 7000 km?, sendo dividida em
quatro distritos, conforme a variagao da cor: distrito do Rio Para (arddsias cinzentas); distrito
de Felixlandia (arddsias verdes e/ou roxas); distrito de Paraopeba (arddsias cinzentas-
ferrugem) e o distrito do Riacho (ardosias negras ou grafite).
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Figura 12. Mapa de localizagdo da Provincia de Ardésia de Minas Gerais, situada na por¢ao central do estado
e entre os municipios de Papagaios e Felixlandia. Fonte: Mapa geoldégico modificado de Pinto & Silva 2014.

3.5. Caracteristicas da producao de ardosia em Minas Gerais

Dentre os principais municipios produtores de ardésia, destaca-se o de Papagaios, de
acordo com Chiodi & Chiodi (2014). O mesmo é responsavel por cerca de 60% da produgao,
cujas minas se desenvolvem a céu aberto, em encostas e em cavas (Figura 13).
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Figura 13. a) Detalhe da frente de lavra da variedade cinza, mostrando o piso da lavra horizontalizado
b) Operacdo com carrinhos de chdo adaptados com discos diamantados, para recorte de lajes no piso da
cava. Fonte: Modificada de Chiodi & Chiodi (2014).

A recuperacao das lavras é da ordem de 10 a 15%, uma vez que o capeamento estéril
nas jazidas é de 30-40 m de espessura, mas o espessamento do material Gtil é de poucas
dezenas. Esta relagdo, de baixa recuperacao do rejeito estéril, acarreta um consequente
passivo ambiental, sendo necessaria a adocao de medidas de controle ambiental e de
recuperacao das areas mineradas (Figura 14).

Figura 14. Detalhes para rejeito de mineracdo e nédulos silificados. Fonte: Modificada de
Chiodi & Chiodi (2014).

3.6. Contexto Geoldgico para as arddsias

A regiao de Felixlandia e Pompéu, na qual se encontra a Provincia de Ardosia de Minas
Gerais, constitui area cujas rochas pertencem a Formacao Serra de Santa Helena, Grupo
Bambui (Figura 15). Por sua vez, as rochas desta formacdo sdo representadas por siltitos e
argilitos com niveis de argilito mais frequentemente no topo. Sado constituidas

Costa A.G. & Campello M.S.
14



RECURSOS MINERAIS DE MINAS GERAIS — ROCHAS INDUSTRIAIS

principalmente por quartzo, feldspato, micas, argilominerais, calcita e opacos. A laminagao
é atribuida a alternancia de laminas quartzo-feldspaticas e laminas mais argilosas e
micaceas, cuja espessura varia entre 0,05 a 0,30 milimetros.

Figura 15. Vista de corte de bancada mostrando pelitos da Formagdo Serra de Santa Helena, apresentando
em sua base niveis horizontais de ardodsia. Fonte: Modificada de Chiodi & Chiodi (2014).

3.7. Dados de producdo para ardésia em Minas Gerais

O estado de Minas Gerais, de acordo com os dados de Dalla Costa et al. (2017),
apresenta cerca de 17 bilhdes de toneladas de reserva lavravel, tendo em termos de ROM,
aproximadamente 213.000 t. Sua producao beneficiada é da ordem de 470 t, equivalendo a
quantia de cerca de 1,4 milhdes de reais. Quanto ao porte das lavras, tem-se que as mesmas
variam do pequeno (5) ao micro (26).
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4. FILITO

4.1. Definicao

O filito é uma rocha metamoérfica de gréo fino e folheada. Apresenta acentuada
fissibilidade (tendéncia em se dividir em folhas ou placas) devido a forte orientagcdo dos
minerais micaceos e tabulares. E constituido principalmente de quartzo, sericita e clorita.
Relacionado ao metamorfismo regional, o filito apresenta grau metamorfico maior que o da
ardosia e menor que o grau do xisto.

4.2. Aplicacdes para o filito

O filito tem muitos usos na construcao civil e, devido as suas caracteristicas intrinsecas,
possibilita aptidoes variadas. Seu conteddo em micas o torna atrativo para uso ornamental
e por conta disso ele € aplicado em uma variedade de projetos de design, incluindo fachadas
de edificios, bancadas de cozinhas e pisos no interior de entradas de museus e bibliotecas.

4.3. Dados de producao para filito

De acordo com o Anuario Mineral Estadual, Ano Base 2014 (Dalla Costa et al. 2017),
Minas Gerais apresenta em torno de 63 milhdes de toneladas de reserva lavravel, sendo
aproximadamente 106.000t em termos de ROM. Sua producdo beneficiada é a mesma,
movimentando aproximadamente 9,4 milhdes de reais. Ainda em conformidade com os
dados do (Dalla Costa et al. 2017), em Minas Gerais existem apenas sete lavras de filito, uma
de médio porte, trés de pequeno porte e trés de microporte.

Ainda em conformidade com os dados de Dalla Costa et al. (2017), existem sete
concessoes de lavra de filito em Minas Gerais. Dentre os municipios produtores, destacam-
se 0s municipios de lgarapé, Itabirito, Carandai, Bambui e Onca do Pitangui (Figura 16).
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Figura 16. Mapa de localizacdo das concessdes de lavra e os municipios produtores de filito em Minas

Gerais. Fonte: Mapa geolégico modificado de Pinto & Silva 2014.
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